Перечень вопросов к зачету по дисциплине 
[bookmark: _GoBack]«Неразрушающие методы контроля строительных материалов и конструкций»
1 На каких уровнях изучают строение материала. Перечислите и охарактеризуйте. 
2 Классификация основных свойств строительных материалов. 
3 Характеристика основных свойств строительных материалов. 
4 Свойства, характеризующие отношение материалов к различным физическим процессам. 
5 Перечислите параметры состояния и структурные характеристики материалов. 
6 Охарактеризуйте механические, химические и технологические свойства материалов.  
7 Охарактеризуйте комплексные свойства материалов. 
8 Виды технического контроля производственных объектов. 
9 Неразрушающий контроль. Какие понятия неразрушающего контроля различают? 
10 Какие методы неразрушающего контроля различают и какие показатели качества строительных конструкций они позволяют определить. 
11 В каких случаях используются неразрушающие методы контроля?  
12 Перечислите и охарактеризуйте основные методы неразрушающего контроля.  
13 Физическая сущность ультразвукового, акустического и магнитного методов неразрушающего контроля 
14 Физическая сущность вихретоковых, вибродиагностического методов и метода контроля проникающими веществами. 
15 Физическая сущность электрического, теплового и радиоволнового методов неразрушающего контроля. 
16 Физическая сущность радиационных и оптических методов неразрушающего контроля. 
17 Каким способом измеряют время распространения ультразвука при установлении градуировочной зависимости «скорость - прочность» и зависимости «время - прочность». Методика построения градуировочной зависимости. 
18 Средства измерения линейных размеров изделий. 
19 Перечислите и охарактеризуйте средства измерений величины раскрытия трещин и их глубины.
20 Классификация трещин. 
21 Какова цель обмерных работ? Виды обмерных работ. 
22 Средства измерения линейных размеров зданий и сооружений. Чем могут быть определены величины прогибов и деформаций. 
23 Как и в каких количествах отбираются представительные образцы из конструкций для проведения физико-механических и физико-химических. исследований в лабораторных условиях.
24 Какие параметры качества железобетонных конструкций определяют в лабораторных условиях при испытании отобранных образцов.
25 Общие правила построения градуировочных зависимостей для неразрушающих методов контроля прочности. 
26 Какими способами проводят ультразвуковые измерения в бетоне? 
27 Как устанавливается градуировочная зависимости при определении прочности бетона в процессе его ускоренного твердения и в процессе естественного твердения. 
28 Приведите методику установления, проверки градуировочной зависимости и оценку ее погрешности. 
29 В виде каких графиков, построенных в зависимости от двух видов уравнений можно устанавливать градуировочную зависимость? 
30 Основные критерии при выборе методов и средств измерений для неразрушающих методов контроля. 
31 Какими методами производят испытание прочности бетона в конструкциях и изделиях приборами механического действия. 
32 Теоретические основы метода упругого отскока. Какими приборами он реализуется. 
33 Физическая основа метода пластической деформации. Какими приборами он реализуется. 
34 Физическая основа метода отрыва со скалыванием. Какими приборами он реализуется. 
35 От чего зависит выбор того или иного метода испытаний бетона и в каких условиях целесообразен каждый из методов испытаний. 
36 Как и при помощи каких приборов реализуется ультразвуковой метод испытания конструкций? 37 Как осуществляется ультразвуковая дефектоскопия? 
38 Какими методами можно определить диаметр, расположение и толщину защитного слоя бетона?
39 Как определяются теплотехнические характеристики материалов, изделий и конструкций. 
40 Дефектоскопия. Что позволяет выявить и при помощи каких методов.
41 Правила определения прочности бетона в реальных конструкциях. 
42 Порядок выполнения работ по определению прочности бетона в монолитных железобетонных конструкциях неразрушающими методами. 
43 Порядок выполнения работ по определению прочности бетона в железобетонных конструкциях заводского изготовления неразрушающими методами. 
44 Как представляются результаты испытаний в зависимости от их вида? 
45 Расчет класса по прочности при сжатии бетона монолитных железобетонных конструкций. 
46 Определение прочности бетона в бетонном фрагменте. 
47 Как классифицируют системы контроля. Охарактеризуйте уровни проведения контроля. 
48 Как подразделяется технический контроль в зависимости от контролируемого этапа производственного процесса.  
49 С какой целью выполняется анализ технологической схемы производства материалов и изделий строительного назначения? 
50 Как организуется сплошной контроль за качеством материала в изделии на каждом участке технологической линии. 
51 Как определить глубину трещины с помощью ультразвукового импульсного метода? 
52 Какие характеристики бетона позволяет определить резонансный метод? 
53 Как устанавливается число контролируемых участков конструкций при оценке прочностных свойств бетона? 
54 Какие методам неразрушающего контроля прочности бетона относятся к косвенным, какие к прямым? 
55 Какие достоинства и недостатки приборов и методов неразрушающего контроля прочности бетона необходимо учитывать при выборе приборов и методов испытаний. 
56 Методика экспертного контроля прочности бетона в строящихся и эксплуатируемых конструкциях и сооружениях. 
57 Как осуществляется назначение числа участков испытаний монолитных и сборных конструкций в соответствии с требованиями ГОСТ 17624. 
58 Какие схемы контроля прочности бетона предусмотрены ГОСТ 18105-2010? 
59 Перечислите термины с соответствующими определениями, установленные ГОСТ 18105-2010. 60 Что рекомендует ГОСТ 18105-2010 в части определения прочности бетона. 
61 Какие характеристики однородности бетона по прочности подлежат определению в соответствии с ГОСТ 18105-2010. 
62 Как осуществляется приемка бетона по прочности в соответствии с ГОСТ 18105-2010.
63 Что включает тепловизионное обследование зданий и сооружений. 
64 Какими методами можно определить влажность строительных материалов. Как реализуется весовой метод. 
65 Неразрушающие методы определения влажности строительных материалов. 
66 Определение водонепроницаемости строительных материалов различными методами контроля. 67 Особенность использования прибора георадиолокатор для оценки свойств грунтов и определения состояния инженерных коммуникаций.  
68 Особенность использования прибора измеритель длины свай. 
69 Как осуществляется процесс наблюдения за трещинами. 
70 Оформление результатов мониторинга технического состояния зданий и сооружений.


