Тестовые вопросы по курсу 
«Технология художественной обработки металлов давлением»

1. Этапы создания художественных произведений из металла:
а) - независимое;
б) – создание авторского образца;

в) – проектирования изделия;

г) – организация серийного производства.
2.: Механические свойства металлов
а) - прочность;

б) – электропроводность;

в) – плотность;

г) – эстетичность.

3.: Механические свойства металлов:
а) - пластичность;

б) – температура плавления;

в) – ковкость;

г) – жесткость.
4.: Механические свойства металлов:

а) - упругость;
б) – температура плавления;
в) – свариваемость;
г) – сопротивление изгибу.
5.:Физические свойства металлов


а) – ковкость;


б) – температура плавления;


в) – свариваемость;


г) – закаливаемость.
6.: Технологические свойства металлов:


а) – ковкость;


б) – сгибаемость;


в) – теплопроводность;


г) – технологичность.
7.: Технологические свойства металлов

а) - сгибаемость;


б) - свариваемость;


в) – скольжение;


г) - твердость.

8.: Химико – термическая обработка:

а) – цементация;


б) - травление;


в) – отжиг;


г) - окисление.

9.: Химико – термическая обработка

а) -азотирование;


б) - алитирование;


в) – диффузирование;


г) - отжиг.

10.: Химико – термическая обработка

а) – автоматическая;


б) – силицирование;


в) – активизация;


г) – деструкция.

11.: Сыродутный способ получения железа

а) - плавность регулирования;


б) – получение крицы;


в) – допускаемая скорость;


г) - допускаемая нагрузка.

12.: Получение чугуна из руды осуществляется

а) –;в доменных печах;

б) - в криницах;

в) – в горнах;


г) – в печи с применением кокса.

13.: Виды чугуна

а) – серый;


б) - золотистый;


в) – черный;


г) - белесый.

14.: Виды чугуна

а) - передельный;


б) –  золотистый;

в) – черный;


г) - белесый.

15.:- Марки меди

а) - МОк;


б) - МеОк;


в) – М1б;


г) – Медь 5.

16.: Латунь

а) – сплав меди с цинком;


б) – сплав меди с хромом;


в) – сплав меди с никилем;


г) – медь с примесями.

17.: Бронза

а) – сплав меди с висмутом;


б) – сплав меди с оловом;


в) – сплав меди с хромом;


г) – примесная медь.

18.: Серебряные сплавы

а) – высокая пластичность;


б) – низкая пластичность;


в) – высокая твердость;


г) – желтый цвет.

19.: Серебряные сплавы, их количество

а) - 138;


б) - 10;


в) – 50;


г) - 18.

20.: Серебряные пробы, их количество

а) – 233;

б) – 334;

в) – 15;


г) - 22.
21.: Золотые сплавы, их количество


а) - 40;


б) – 56;


в) – 546;

г) - 23.

22.: Платина

а) – компонентность сплавов;


б) – для ювелирного назначения;


в) – для технического назначения.
