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К выполнению контрольных работ студент должен приступать после изучения программного материала по соответствующей теме. Для этого необходимо проработать рекомендованную литературу по теме и при необходимости получить консультацию преподавателя. Ответы на вопросы контрольной работы должны быть полными  конкретными с приведением необходимых схем, рисунков или расчётов. Совершенно недопустимо дословное переписывание материала из учебников,учебных пособий. 

Вариант контрольной работы, выполняемой студентом определяется по сумме двух последних цифр номера зачетной книжки.
ВАРИАНТ 1

1.Классификация и обозначения конструкционных сталей по стандартам РФ.

2.Технология сварки плавлением высоколегированных хромоникелевых  жаропрочных аустенитных сталей.

ВАРИАНТ 2

1.Технологическая свариваемость сталей и методы её определения.

2.Высоколегированные хромоникелевые коррозионно-стойкие стали и их свариваемость.

ВАРИАНТ 3

1.Углеродистые конструкционные стали и их свариваемость.

2.Технология сварки плавлением высоколегированных хромоникелевых коррозионно-стойких аустенитных сталей.

ВАРИАНТ 4

1.Основы технологии сварки плавлением углеродистых конструкционных сталей.

2.Высоколегированные хромоникелевые аустенитно-ферритные стали, их свариваемость.

ВАРИАНТ 5

1.Низколегированные перлитные конструкционные стали и их свариваемость.

2.Технология сварки плавлением высоколегированных хромоникелевых аустенитно-ферритных сталей.

ВАРИАНТ 6

1.Технология сварки плавлением низколегированных перлитных конструкционных сталей.

2.Высоколегированные хромоникелевые аустенитно-мартенситные стали, их свариваемость.

ВАРИАНТ 7

1.Микролегированные конструкционные стали и их свариваемость.

2.Технология сварки плавлением высоколегированных хромоникелевых аустенитно-мартенситных сталей.

ВАРИАНТ 8

1. Технология сварки плавлением микролегированных сталей.

2.Мартенситно-стареющие стали,их свариваемость,технология сварки плавлением.

ВАРИАНТ 9

1.Теплоустойчивые стали и их свариваемость.

2.Классификация и маркировка чугунов по стандартам РФ.

ВАРИАНТ 10

1.Особенности сварки плавлением теплоустойчивых сталей.

2.Свариваемость и технология сварки плавлением  серых чугунов.

ВАРИАНТ 11

1.Низколегированные бейнитно-мартенситные стали и их свариваемость.

2.Свариваемость и технология сварки плавлением ковких и легированных чугунов.

ВАРИАНТ 12

1. Технология сварки плавлением низколегированных бейнитно-мартенситных сталей.

2.Двухслойные стали (биметалл)-назначение,марки,проблемы сварки.

ВАРИАНТ 13

1.Среднеуглеродистые мартенситно-бейнитные стали и их свариваемость.

2.Основные правила технологии сварки плавлением двухслойных сталей.

ВАРИАНТ 14

1. Технология сварки плавлением среднеуглеродистых мартенситно-бейнитных сталей.

2.Особенности строения и свойств сварных соединений из разнородных сталей.

ВАРИАНТ 15

1.Виды коррозии в сварных соединениях и методы её оценки.

2.Возможные дефекты в сварных соединениях из разнородных сталей и методы их предотвращения.

ВАРИАНТ 16

1.Высоколегированные мартенситные и мартенситно-ферритные хромистые стали и их свариваемость.

2.Основные правила разработки технологии сварки плавлением разнородных сталей.

ВАРИАНТ 17

1. Технология сварки плавлением высоколегированных мартенситных и мартенситно-ферритных хромистых сталей.


2.Области применения РДС и её технология при изготовлении сварных конструкций из разнородных сталей.

ВАРИАНТ 18

1.Высоколегированные ферритные хромистые стали и их свариваемость.

2.Особенности технологии сварки под флюсом при изготовлении сварных конструкций из разнородных сталей.

ВАРИАНТ 19

1. Технология сварки плавлением высоколегированных ферритных хромистых сталей.

2.Области применения и технология сварки плавлением неплавящимся электродом при изготовлении сварных конструкций из разнородных сталей.

ВАРИАНТ 20

1.Высоколегированные хромоникелевые жаропрочные  аустенитные стали и их свариваемость.

2.Области применения и технология сварки плавящимся электродом в защитных газах при изготовлении сварных конструкций из разнородных сталей.
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