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1. Вариант выбирается по последней цифре зачетной книжки. Если последняя цифра «0», то вариант №10. 
2. Контрольная работа выполняется в 12-и листовой тетради в «клеточку». Объем работы: 8 - 10 листов.
3. Ответы на вопросы контрольной работы необходимо иллюстрировать рисунками, поясняющими текст ответа.
4. Для составления ответа на вопросы связанные с общими сведениями о методах неразрушающего контроля необходимо тщательно изучить литературные источники [1-5], для ответа на вопросы, касающиеся конкретных методов контроля – книги соответствующей тематики [6-15], а для вопросов связанных с методикой работы на приборах неразрушающего контроля - материалы [16-18].
5. Часть общих вопросов, касающихся выполнения контрольной работы, будут обсуждаться на установочных лекциях. Ответы на эти вопросы студенты могут найти в своих конспектах.
6. Успешная защита контрольной работы дает студенту право на получение зачета «автоматом». При этом студенты должны продемонстрировать возможность ответа на дополнительные вопросы, не входящие в рамки основного вопроса.


Задания для контрольной работы

Вариант №1
1. Основные сведения о неразрушающем контроле.
2. Особенности работы коэрцитиметра.
3. Как измерить термо-ЭДС и какие параметры влияют на его величину?

Вариант №2
1. Электромагнитные методы контроля материалов.
2. Особенности работы ультразвукового дефектоскопа.
3. Опишите методику измерения твердости и программирования шкалы с помощью коэрцитиметра.

Вариант №3
1. Теоретические основы акустического контроля.
2. Основные теоретические положения термопарного контроля.
3. Как производится настройка и работа на ультразвуковом дефектоскопе?

Вариант №4
1. Тепловой контроль.
2. Дефекты, возникающие при различных видах обработки деталей.
3. Порошковый магнитный контроль.


Вариант №5
1. Законы теплового излучения абсолютно черного тела.
2. Дефекты, возникающие в деталях при эксплуатации.
3. Рентгеновский неразрушающий контроль.

Вариант №6
1. Неразрушающий контроль в практике термической и химико-термической обработки.
2. Устройство оптического пирометра.
3. Радиационный неразрушающий контроль.

Вариант №7
1. Классификация видов дефектов в материалах.
2. Вихретоковый контроль.
3. Как произвести измерение температуры с помощью оптического пирометра?

Вариант №8
1. Литейные дефекты.
2. Капиллярный контроль.
3. Контроль течеисканием.



Вариант №9
1. Дефекты прокатного и кованого металла.
2. Виды неразрушающего контроля.
3. Преимущества и недостатки разрушающих методов контроля.

Вариант №10
1. Дефекты, возникающие в сварных соединениях деталей.
2. Факторы, влияющие на выбор методов дефектоскопического контроля.
3. Преимущества и недостатки неразрушающих методов контроля.
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