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Вариант задания определяется по номеру в списке группы.
Вариант1.

1.Сущность индукционной закалки стали. Детали, которые подвергаются индукционной закалке.
2. Опишите принцип работы плазмотрона косвенного действия. Какие газы используют в плазмотронах в качестве плазмообразующих?
3. Причины структурной неоднородности в сталях не эвтектоидного состава при лазерном нагреве.
4. Объясните причину, по которой нельзя использовать легкоплавкие металлы для изготовления катодов при ионно-плазменном напылении нитридных покрытий.

Вариант2.
1. Какими параметрами задается режим индукционного нагрева при закалке токами высокойчастоты (ТВЧ). Используя номонраммы А.Е. Сухоцкого определите время индукционного нагревавала диаметром 50 мм из стали 40 для получения закаленного слоя толщиной 3 мм, если частота тока составляет 8,0 кГц
2. Опишите особенности электроннолучевой термической обработки стали
3. Охарактеризуйте причину восстановления размеров исходного зерна аустенита при лазерном нагреве
4. Магнетронное ионно-плазменное нанесение высокотвердых покрытий

Вариант3.
1.Охарактеризуйте особенности нагрева стали при закалке с использованием токов высокой частоты.
2.Плазменная закалка из твердого и жидкого состояния. Особенности
структурного состояния зон термического влияния.
3. Особенности формирования твердых растворов в зонах лазерного
воздействия при скоростной кристаллизации.
4.Отличия дугового и магнетронного способа нанесения ионно-плазменных
нитридных и карбидных покрытий

Вариант 4.
1. Опишите влияние исходной структуры доэвтектоидной стали на область оптимальных температур индукционного нагрева при закалке с использованиемТВЧ.
2. Охарактеризуйте эксплуатационные характеристики сталей после плазменного поверхностного упрочнения.
3. Особенности лазерной закалки из жидкого состояния. Виды эвтектик, которые формируются в зонах лазерного воздействия при сверхскоростной кристаллизации.
4. Ионно-плазменное нанесения нитридных покрытий с помощью дугового разряда на изделия машиностроительного назначения.
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