ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО КУРСУ «МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТОВ
К выполнению практикума допускаются студенты, имеющие необходимый базовый уровень подготовки к проведению практикума по заданной тематике. Для достижения этого уровня и допуска к проведению лабораторного практикума студенты в читальном зале института знакомятся с методическим руководством к лабораторным практикумам по курсу «Методология выбора материалов и технологий в машиностроении »; уясняют цель и методику выполнения работы; отражают в отчете основные теоретические представления, используемые в работе.
  Лабораторный практикум выполняется в компьютерном классе кафедры «Физическое и прикладное материаловедение»  (ауд.273), укомплектованным персональными компьюте-рами и с установленными операционной средой    Windows XP и программами Word и Access из пакета Microsoft Office . Принтер и бумага для принтера формата А4 - 2 листа. Программный комплекс выбора марки машиностроительной стали “СТАЛЬ” Версия 2. Файлы read_me.txt, steel_1.exe, steelр.dbf, steelр.fpt, steelp. tbк, steelp.fхt, factory.dbf, factory.fpt, factory. tbк, factory.fхt, manual.doc.

   При выполнении работ необходимо: 
-  строго выполнять требования инструкций по технике безопасности вычислительных центров и требования по работе на персональных электронных вычислительных машинах.

       -   соблюдать указанную методику выполнения работы.
       - не включать без разрешения преподавателя или лаборанта используемую компьютерную технику.
  Отчет по практикуму необходимо оформить в сброшюрованном виде.  На титульном листе  отчета необходимо написать:
«Методология выбора материалов и технологий в машиностроении»
Лабораторный практикум 

студента группы (номер группы) 

(Фамилия, имя, отчество)

  Студент  выполняет задание по  каждой лабораторной работе. При решении задач студент находит возможные марки сталей для изготовления детали, возможные режимы термической и/или химико - термической обработок и химический состав сталей.


Работа проводится с применением С применением баз данных   программного комплекса "СТАЛЬ” в соответствии с указаниями к лабораторному практикуму.

Готовые ответы распечатываются на принтере и подшиваются к отчету.


При оформлении конкретных лабораторных работ студент записывает название работы, условия индивидуальной задачи и отвечает на приведенные ниже вопросы: 

1) Каковы особенности выбранной марки стали? 

2) Возможно ли применение химико-термической обработки? 

3) Какими технологическими и физико - механическими факторами можно гарантировать выбор марки стали? 

4) Какая структура и к какому классификационному классу относится марка стали?

5) Совпадает ли назначение выбранной стали с заменяемой? 

6) Какие специальные требования на заменяемую сталь? 

7) Какие коэффициенты обрабатываемости резанием у исходной стали и стали-заменителя? 

8) Какие режимы термической обработки у выбранной и исходной стали? 

9) Возможно ли для изготовления детали применение стального литья? 

10) Возможно ли применение выбранной стали для работы на Севере? 

11) Какие выбранные марки сталей имеют стали-заменители? 

12) Какую категорию свариваемости и шлифуемости имеют марки сталей? 

13) Способна ли выбранная сталь работать в агрессивной среде? 

14) Изменяется ли выборка марок стали, если вместо значений HRC в программе использовать единицы измерения твердости НВ?

15) Возможна ли замена выбранной стали на порошковую или литую ?


На заданные вопросы студент отвечает письменно или с помощью данных файлов с расширением .tbk и .fpt, сохраняемых после каждого сеанса работы со СТАЛЬ, в текстовом редакторе, а затем на принтере делает соответствующую распечатку.

   Отчет должен соответствовать рекомендуемому содержанию, быть понятным, обстоятельным, написанным без произвольных сокращений; текст, иллюстративный  и табличный материалы должны соответствовать известным требованиям оформления отчетов о НИР. 
