
1.Цель работы: Изучение характера разрушения образцов,
построение диаграмм сжатия, определение основных
механических характеристик материалов.

2.Форма и размеров образцов:

3. Характер разрушения образцов:

4. Вычисления:
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5. Результаты испытаний:

Материал
образца

2
0 ,F

мм
,TP
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,Т МПа ,вP
кН

,в МПа

Сталь 314 150 477,7

Чугун 314 245 780,25

6. Диаграммы сжатия:

сталь чугун

7. Выводы:
- стальной образец как пластичный материал, значительно
деформируется и не разрушается, принимает бочкообразную
форму вследствие возникновения значительной силы трения
между его торцами и опорами;
- чугунный образец разрушается как хрупкий материал
(практически не деформируясь) сдвигом по поверхности
расположенной под углом 450 к оси от действия касательных
напряжений;
- предел прочности для стального образца определить
невозможно. Площадь поперечного сечения в процессе
испытания постоянно увеличивается, и как следствие
необходима все большая и большая нагрузка, поэтому
дальнейшее испытание ограничивается возможностями
машины;
- предел текучести у чугуна определить не удается, т.к. он
является ярко выраженным хрупким материалом, явление
текучести в таких материалах не наблюдается.
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