
1. Цель работы: Определение механических характеристик
пластичных и хрупких материалов при кручении.

2. Форма и размеры образцов:

3. Размеры и геометрические характеристики образцов:
Материал
образца

Диаметр d,
мм

Расчетная
длина l, мм

Момент сопротивления
сечения Wp, см3

Сталь 12 110 0,34
Чугун 14 110 0,54

4. Результаты испытаний:
       Нагружение и
                деформа-
материал         ция
образца

,TM
Н м⋅

,вM
Н м⋅

,в

град
 Характер разрушения

образца

Сталь 65 130 1130 Срез перпендикуляр-
ный оси вращения

Чугун 150 50 Отрыв по винтовой
поверхности 45 град.

5. Характеристики прочности и пластичности материала:
Механические

               характери-
материал       стики
образца

Условный
предел текуче-

сти τТ, МПа

Предел
прочности
τв, МПа

Относительный
угол закручи-

вания Θв,
град/см

Сталь 191,18 382,35 102,73
Чугун 277,78 4,55

6. Вычисления:
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7. Диаграммы кручения:

8. Выводы:
-в ходе испытаний определены механические характеристики
прочности: для стали – предел текучести и предел прочности,
для чугуна – предел прочности;
- стальной образец при кручении разрушается от действия каса-
тельных напряжений, возникающих в поперечном сечении, чугунный
образец разрушается под действием нормальных (растягивающих)
напряжений, возникающих на площадках расположенных под углом
45 град. к продольной оси образца;
- для обоих образцов определена характеристика пластичности - от-
носительный угол закручивания; для хрупкого материала (чугуна) от-
носительный угол закручивания в десятки раз меньше, чем для пла-
стичного (стали).
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