
Испытание на растяжение стального образца
1.Цель работы: Получение диаграммы растяжения,
определение основных механических характеристик, изучение
характера разрушения образца.

2.Форма и размеров образца:

3. Результаты испытаний:
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4. Вычисления:
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5. Усилия и механические характеристики материалов:
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25,5 36 30 324,84 458,6 382,16 904,43 2,37

6. Предполагаемая марка стали (табл. 1.3 метод. указания):
Ст.6

7.Диаграмма растяжения:

8. Выводы:
- в ходе испытаний определены механические характеристики
прочности: предел текучести и предел прочности;
- определена характеристика пластичности: полное
относительное удлинение δ; 16 % = ;
- разрушение образца происходит по месту образования шейки;
- диаграмма напряжения, полученная экспериментально, не
совпадает с диаграммой истинных напряжений; наибольшее
напряжение возникает в момент разрушения; - истинные
напряжения больше условных, поскольку площадь поперечного
сечения в любой момент времени на протяжении испытания
(особенно в момент образования шейки) меньше первоначальной
площади F0.
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