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Цель изучения дисциплины Основы проектной деятельности является знакомство обучающихся с основами проектной деятельности с целью дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных практических задач с использованием проектного метода. 
В рамках изучения дисциплины, обучающиеся должны представить групповой проект к очной защите.

План реализации проекта
Целью проекта является разработка состава биоразлагаемого материала на основе растительных компонентов, изучение его физико-химических свойств, а также устойчивости к разрушению в естественных условиях.
В рамках проекта обучающиеся должны будут решить задачи, связанные с подбором компонентного состава смеси будущего полимера, изучением свойств полученных материалов, оценкой экологичности разработки, а также оценкой экономической рентабельности производства биоразлагаемых материалов. 
В рамках проекта обучающиеся должны будут: провести поиск и анализ литературы по тематике проекта; разработать план по реализации, с учетом имеющихся данных; провести лабораторные исследования; проанализировать полученные данные; доработать технологию с целью увеличения её эффективности; провести анализ экономической эффективности проекта; представить результаты проекта в виде доклада в рамках дисциплины "Основы проектной деятельности"
Результатом проекта станет биоразлагаемый материал на основе растительного сырья. Полученный материал должен отличаться экологичностью и дешевизной используемых материалов, а также возможностью быстрого разложения в естественных условиях.
Задачи: Создать и осуществить разработку состава и материала из биоразлагаемого материала, оценить экологичность, эффективность и применимость в работе, рассчитать экономическую составляющую.
План доклада по результатам проекта
· Состав материала;
· Безопасность/экологичность используемых компонентов и материала в целом
· Технологическая схема процесса
· Пропускная способность материалов (диализ)
· Возможность разложения материала в различных средах: вода(пресная/соленая), увлажненная почва, повышенная и пониженная температура
· Варианты конкретного использования


Предварительный состав полимера/методика выполнения

	№
	Название методики
	Ингредиенты
	Методика выполнения работы

	1
	Солевая
	Крахмал 1г
Поваренная соль 15 мг.
Глицерин 6 мл 1 % р - ра
	Смешать все ингредиенты, перемешивая нагреть до начала вспенивания. Снять с огня. Горячую массу выкладывают и оставляют на пергаментной бумаге.

	2
	Уксусная
	Крахмал 1г
Вода 6 мл
Уксус 0,5 мл 9 % раствора
Глицерин 0,5мл
	Все смешать и варить до загустения. Смесь охлаждают и придают форму. Дают просохнуть

	4
	Глицериновая
	Крахмал 1г
Вода 12 мл
Глицерин 1 мл 
	Все смешать, нагреть до начала вспенивания. Смесь охлаждают и придают форму.



Задания для контрольной работы

В качестве контрольной работы обучающийся должен провести поиск научных публикаций по теме «Природные биополимеры» / «Биоразлагаемые полимеры» / «Добавки к биополимерам» и т.п. с годом издания работы не более 5 лет назад с помощью следующих электронных ресурсов:
https://scholar.google.ru 
https://www.elibrary.ru
https://link.springer.com
и т.д.
	Выбрать не менее 5 публикаций по тематике, в случае, если публикации на иностранном языке необходимо осуществить перевод. 
[bookmark: _GoBack]Изучив и проанализировав материалы необходимо обобщить полученную информацию в виде тезиса, шаблон прикреплен ниже. Готовый тезис в печатном и электронном виде предоставить преподавателю на сессии.


Шаблон оформления тезиса:

Название тезиса 
ФИО автора
 (шрифт TNR, кегль 12, шрифт жирный)

Название вуза или организации (наименование месторасположения)
 (шрифт TNR, кегль 12, шрифт курсив)

Текст тезисов (объем не должен превышать 1,5-2 страницы формата А4; шрифт TNR, кегль – 12; все поля – 2 см; межстрочный интервал 1,15; красная строка 1,25 см). 
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