Перечень контрольных вопросов
1. Что изучается в курсе МВВ
2. Классификация МВВ по условиям твердения.
3. Определение воздушных вяжущих веществ, краткая характеристика основных видов воздушных вяжущих.
4. Определение гидравлических вяжущих веществ, краткая характеристика основных видов.
5. Определение кислотоупорных вяжущих веществ, основные виды и их свойства.
6. История развития МВВ.
7. Классификация добавок для производства МВВ.
8. Гипсовые вяжущие вещества, определение, свойства.
9. Определение нормальной густоты и марки гипсовых вяжущих веществ.
10. Сырье для производства гипсовых вяжущих веществ.
11. Классификация гипсовых вяжущих веществ.
12. Высокообжиговые гипсовые вяжущие вещества, свойства, область применения.
13. Низкообжиговые гипсовые вяжущие вещества, свойства, область применения.
14. Физико-химические основы получения и твердения низкообжиговых гипсовых вяжущих веществ.
15. Производства низкообжиговых вяжущих веществ в -модификации.
16. Производства низкообжиговых вяжущих веществ а -модификации.
17. Основные этапы варки гипса. Температурная кривая
18. Магнезиальные вяжущие вещества, свойства, область применения.
19. Магнезиальные вяжущие вещества, производство.
20. Основные реакции получения и твердения магнезиальных вяжущих веществ.
21. Воздушная известь, определение, свойства, область применения.
22. Классификация воздушной извести по характеру обработки обожженного продукта.
23. Физико-химические основы производства воздушной извести.
24. Физико-химические основы гашения и твердения воздушной извести.
25. Основы технологии производства воздушной извести.
26. Физико-химические основы твердения негашеной воздушной извести.
27. Основные процессы, протекающие при диссоциации карбонатных пород. Давление диссоциации.
28. Общая классификация цементов, краткая характеристика.
29. Портландцемент, определение, основные свойства.
30. Стандартное определение активности, марки цемента.
31. Стандартное определение нормальной густоты цемента.
32. Стандартное определение сроков схватывания цемента.
33. Стандартное определение тонкости помола цемента.
34. Стандартное определение истиной и насыпной плотности цемента.
35. Основные реологические характеристики цементного теста, методика оценки пластической прочности.
36. Основные клинкерные минералы, их свойства.
37. Определение коэффициента насыщения, силикатного и глиноземистого модулей.
38. Гидравлическая известь. Сырье, технология производства.
39. Гидравлическая известь. Определение, основные свойства
40. Основные процессы, протекающие в печи при обжиге клинкера.
41. Сухой способ производства ПЦ, контролируемые параметры.
42. Мокрый способ производства ПЦ, контролируемые параметры.
43. Комбинированный способ производства ПЦ, контролируемые параметры.
44. Быстротвердеющий ПЦ, определение, свойства, область применения.
45. Пластифицированный ПЦ, определение, свойства, область применения.
46. Гидрофобный ПЦ, определение, свойства, область применения.
47. ПЦ нормированного минералогического состава, определение, свойства, область применения.
48. Белый ПЦ, определение, свойства, область применения.
49. Цветной ПЦ, определение, свойства, область применения.
50. Пуццолановый ПЦ, определение, свойства, область применения.
51. Теория твердения гидравлических вяжущих веществ
52. Основные реакции, протекающие при твердении ПЦ
53. ШПЦ, определение, свойства, область применения.
54. Свойства шлаков для производства ШПЦ
55. Основы производства ШПЦ.
56. Сульфатостойкий ПЦ, определение, свойства, область применения.
57. Тампонажный цемент, определение, свойства, область применения.
58. Глиноземистый цемент, определение, свойства, область применения.
59. Производство глиноземистого цемент, требования к сырью.
60. Расширяющийся цемент, определение, свойства, область применения.
61. Напрягающий цемент, определение, свойства, область применения.
62. Романцемент. Определение, сырье свойства.
63. Основные направления в развитии нормативной базы цементов.


Темы курсовых проектов.
[bookmark: _GoBack]Проектирование завода по производству портландцемента (шлакопортландцемента). Варьируется месторождение сырья, КН, количество единиц оборудования, способ производства.
